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Thermanit A-318 Si

- u
/ béhlery<ne WIG-Stab, hochlegiert, nichtrostend, austenitisch, stabilisiert

by voestalpine

EN ISO 14343-A AWS A5.9 / SFA-5.9
W19 12 3 Nb Si ER318 (mod.)

WIG-Stab des Typs 19 12 3 Nb Si / ER318 (mod). fiir das Verbindungs- und AuftragschweiBen an artgleichen und artahnlichen — stabili-
sierten und nichtstabilisierten — austenitischen CrNi(N)- und CrNiMo(N)-Stéahlen und -Stahlgusssorten. Betriebstemperaturen bis -120°C.

Max. Betriebstemperatur 400°C.

1.4401 X5CrNiMo17-12-2, 1.4404 X2CrNiMo17-12-2, 1.4409 GX2CrNiMo19-11-2, 1.4435 X2CrNiMo18-14-3,

1.4436 X3CrNiMo17-13-3, 1.4437 GX6CrNiMo18-12, 1.4571 — X6CrNiMoTi17-12-2, 1.4580 — X6CrNiMoNb17-12-2, 1.4401 — X5CrNi-
Mo17-12-2, 1.4581 — GX5CrNiMoNb19-11-2, 1.4437 — GX6CrNiMo18-12, 1.4583 — X10CrNiMoNb18-12

UNS S31600, S31603, S31635, S31640, S31653

AISI 316, 316L, 316Ti, 316Ch

C Si Mn Cr Ni Mo Nb
Gew.-% 0,035 08 14 19 115 2,8 0,61
Zustand Dehngrenze R, Zugfestigkeit R | Dehnung A (L;=5d)  Kerbschlagarbeit ISO-V KV J
MpPa MPa % 20°C -120°C
u 490 (= 390) 670 (= 600) 33 (= 30) 100 =32

u unbehandelt, SchweiBzustand — Schutzgas Ar

Stromart DC- Dimension mm
Schutzgase 1 1,6 x 1000
(EN IS0 14175) 2,0 x 1000
Stabprégung +W 1912 3 Nb Si / ER318 mod 2,4 % 1000

3,2 x 1000

Warmeeinbringung max. 1,5 kJ/mm, Zwischenlagentemperatur max. 150°C.
Warmenachbehandlung in der Regel nicht erforderlich. Lésungsglihen in besonderen Féllen bei 1050°C mit Abschrecken in Wasser.

TOV (19608), DB (43.132.83 ), CE

Samtliche angegebenen Informationen basieren aus sorgfaltiger Ermittiung und umfangreichen Becherchen. 1/1 08/2022
Wir i jedoch keine ahrlei und Haftung fiir die Richtigkeit der Angaben und Anderungen sind vorbehalten. www.voestalpine.com/welding




